Schack Isokorb® XT Typ A

Schock Isokorb® XT Typ A

Schock Isokorb® XT Typ A
Tragendes Warmeddammelement fiir Attiken und Briistungen. Das Element iibertrdgt Momente, Querkréfte und positive Normal-

krafte.
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Schock Isokorb® XT Typ A

Elementanordnung | Einbauschnitte

Briistung
XT Typ A-MM2
XT Typ A-MM2

Attika

O L I O s sa s

TR

PR T

COOOONYYY NON“N““““““’M i OO XYY

Decke

T X X PR

DROESIEE00000000006000000000

\ \
tXTTypz \XTTypz LXTTypZ tXTTypZ MXTTypZ XTTyij
Abb. 324: Schick Isokorb® XT Typ A, Z: Attika (XT Typ A-MM1) Abb. 325: Schick Isokorb® XT Typ A, Z: Briistung (XT Typ A-MM2)
Bristung
Attika

_ A, Decke =1 _ . _ L Decke

Abb. 326: Schick Isokorb® XT Typ A: Anschluss einer Attika (XT Typ A-MM1) Abb. 327: Schick Isokorb® XT Typ A: Anschluss einer Briistung (XT Typ A-
MM2)

H Elementanordnung/Einbauschnitte
= F{ir die Ddmmung zwischen den Schock Isokorb® ist der Schdck Isokorb® XT Typ Z in RO oder als Brandschutzausfiihrung erhilt-
lich.
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Schack Isokorb® XT Typ A

Produktvarianten | Typenbezeichnung | Sonderkonstruktionen

Varianten Schack Isokorb® XT Typ A
Die Ausfiihrung des Schdck Isokorb® XT Typ A kann wie folgt variiert werden:
= Haupttragstufe:
MM1 fiir Attiken
MM2 fiir Briistungen
= Nebentragstufe:
VW1
= Feuerwiderstandsklasse:
RO: Standard, fiir besseren Warmeschutz und Schallschutz
REI120: Brandschutzplatte biindig
= Dammkorperdicke:
X120 =120 mm
= |sokorb® Breite:
B =160 bis 250 mm, RO, REI120
= |sokorb® Lange:
L=250 mm
= Generation:
5.0

Typenbezeichnung in Planungsunterlagen

Schdck Isokorb® Modell
Typ

Haupttragstufe
Nebentragstufe
Brandschutz
Dammkorperdicke
Isokorb® Breite
Isokorb® Lange

Generation

XT Typ A-MM2-VV1-REI120-X120-B200-L250-5.0

H Brandschut:z
= Der Schock Isokorb® wird standardmaRig ohne Brandschutzausfiihrung (-R0) ausgeliefert. Ist die Brandschutzausfiihrung ge-
wiinscht, ist dies explizit mit (-REI120) zu kennzeichnen.

H Sonderkonstruktionen
Anschlusssituationen, die mit den in dieser Information dargestellten Standard-Produktvarianten nicht realisierbar sind, kdnnen
bei der Anwendungstechnik (Kontakt siehe Seite 3) angefragt werden.
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Schock Isokorb® XT Typ A

Vorzeichenregel

Vorzeichenregel fiir die Bemessung
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Abb. 328: Schock Isokorb® XT Typ A: Vorzeichenregel fiir die Bemessung Abb. 325: Schéck Isokorb® XT Typ A: Statisches System
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Stahlbeton - Stahlbeton

Schack Isokorb® XT Typ A

Ermittlung Achsabstande

Ermittlung der maximalen Achsabstinde

Der maximale Achsabstand an.x mehrerer Schock Isokorb® Typ A ist abhangig von den einwirkenden Momenten meg,, Normal-
kraften neg, und Querkraften veq,. Er kann mit Hilfe der nachstehend beschriebenen Vorgehensweise ermittelt werden.

Der Nachweis ist erbracht wenn der gewahlte Abstand aproy < Amax = MIN (Amax,1; Amax2) ist. Es ist dann kein weiterer Nachweis der
BemessungsschnittgroRen erforderlich.

Vorgehensweise:

Ermittlung amax 1 oiagramm)

Der maximale Achsabstand anm.x: mehrerer Schck Isokorb® Typ A kann in Abhdngigkeit von den einwirkenden Momenten meq,
und Normalkraften ngy, mit Hilfe des folgenden Diagramms ermittelt werden.

= Ermittlung der einwirkenden Momente meg, und Normalkrafte neq,

= Errechnen des Verhaltnisses ngg,/Medy

= Finstieg in das Diagramm iiber die rechte Achse ng,/me4, mit dem errechneten Verhiltnis @

= Horizontale Linie ziehen bis zum Schnittpunkt mit dem Graphen (Schock Isokorb® Typ und Breite beachten)

= Im Schnittpunkt vertikale Linie ziehen und Ny, ablesen (Schnittpunkt der vertikalen Linie mit Ng,-Achse) @

= Ermittlung des maximalen Abstands: ama: = Nego/Ned,

Ermittlung a,.y,

Der maximale Achsabstand ana.x, mehrerer Schock Isokorb® Typ A in Abhdngigkeit der einwirkenden Querkraft ermittelt sich
durch das Verhaltnis amay; = Vrax/Ved .

Aprov < Amax

|
1
Attika / Briistung ‘
!

Abb. 330: Schock Isokorb® XT Typ A: Nachweis erfiillt, wenn gewdhlter Ab-
stand Gproy £ Qmax

Zahlenbeispiel Ermittlung Achsabstande

gegeben: XT Typ A-MM2 B =190 mm
SchnittgroBen pro Meter Anschlussliange

N4, = 12,0 kN/m

VEdx =2,0kN/m

Medy =1,5kNm/m
Ermittlung a1
Eingangswert (D) Nego/Megy = 12,0 [kN/m] / 1,5[kNm/m] = 8,0 [1/m]
Ablesen 2) N, =28,47 kN

Amax1 =28,47kN/12,0[kN/m]=2,37m
Ermittlung anax Amax2 =7,1kN /2,0 [kN/m] =3,55m
= Amax =2,37m
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Ermittlung Achsabstande

Diagramm Achsabstinde (0 < N4, < 30 [kN/Element])

Schock Isokorb® XT Typ A

XTTyp AMM2  Vgyx = 17,1 [kN/Element]
XTTyp AMM1 Vg, = 15,9 [kN/Element]

7 11,0
- Vi 10,0
- | ‘ 9,0
1 /4 XT Typ A-MM1 (B = 160-250) | '
| e 180
| G\
_ [ | / ‘ +70
| XTTyp A-MM2 (B = 160-190) | ‘ 1/,
_ ‘ 16,0
. |
B L] L1 ‘ 450
| L \ I
| ] == | o S
i ] — | =
. | | 30 £
i el ] ‘ =
N — | XT Typ A-MM2 (B = 200-250) | \ oo
| L— — ‘ ‘ ; -
| T | | +1,0
/ /// @ 11,
, = |
| 0,0
0 2 4 6 8 10 2 14 16 18 20 2 24 26 28 30
Ngg. [kN/Element]
Detailausschnitt Diagramm Achsabstédnde (0 < Ngq, < 5 [kN/Element])
XTTyp A-MM2 V=471 [kN/Element]
XTTyp A-MML V. =459 [kN/Element]
- 43,0
1 XT Typ A-MM1 (B = 160-250) | B
| 2,5
_| 20
, £
- 5 T3
1 | XT Typ A-MM2 (B = 160-190) | £
- ——— 10
. — —r | £05
f 4—%; | [ XT Typ AMM2 (B = 200-250) |
‘ 1 ! 0,0
0 1 2 3 4 5
Neas [kN/Element]
H Ermittlung Achsabstinde
= Fiir neg, = 0 oder mggy = 0 Bemessungsvarianten A oder B benutzen.
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Schack Isokorb® XT Typ A

Bemessungsvarianten

Der Schock Isokorb® XT Typ A hat unabhdngig von der aufnehmbaren Normalkraft Ng4, und des aufnehmbaren Moments Mgg,
eine konstante aufnehmbare Querkraft Viq,. Das aufnehmbare Moment Mg, und die aufnehmbare Normalkraft Ng4, bedingen
sich gegenseitig in einer Interaktion. Fiir die Bemessung des Schdck Isokorb® XT Typ A stehen zwei Bemessungsvarianten A und
B zur Verfiigung.

= Bemessungsvariante A:
Im Bemessungsdiagramm ist die Interaktion von aufnehmbarer Normalkraft Ngq, [kN/Element] und Momentenbeanspruchung
Mgay [kN/Element] graphisch dargestellt. Der Nachweis ist erfiillt, wenn der Schnittpunkt aus einwirkender Normalkraft Ne4,
[kN/Element] und einwirkendem Moment Mgy, [kN/Element] unterhalb des oder auf dem fiir den jeweiligen Schéck Isokorb®
Typ geltenden Graphen liegt.

= Bemessungsvariante B:
In der Interaktionstabelle werden die aufnehmbaren Momente Mgy, [kN/Element] in Abhéngigkeit der aufnehmbaren Normal-
kraft Ng4, [kN/Element] angegeben.

. . Isokorb® Lange [mm]
Bestiickung bei

250 250
Zug-/Druckstabe 2x228 2x328
Querkraftstdbe 186+126 126+126
Anschlussbiigel 228 428
Briistung/Attika Byn 160 160
Decke hyin [mm] 160 160
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Schock Isokorb® XT Typ A

Bemessungsvarianten €25/30

Bemessungsvariante A: Bemessungsdiagramm

+7,0]
i XT Typ A-MM2: Vg, = £7,1
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Bemessungsvariante B: Interaktionstabelle
Schéck Isokorb® XT Typ A MM1 (B = 160-250) MM2 (B = 160-190) MM2 (B = 200-250)
Betonfestigkeitsklasse > C25/30

Bemessungswerte bei
Mgqy [kNm/Element]

0,0 +1,80 +4,60 +6,60
5,0 +1,80 +4,60 6,48
10,0 +1,80 +4,41 16,15
N4 [KN/Element] 15,0 +1,80 +4,18 5,82
20,0 +1,57 13,95 +5,49
25,0 +1,34 13,72 15,16
30,0 +1,11 +3,49 +4,83

H Hinweise zur Bemessung

= Die Bemessungwerte des Schock Isokorb® XT Typ A gelten nur fiir eine gleich gerichtete horizontale Einwirkung, d.h. negative
Querkraft mit positivem Moment oder positive Querkraft mit negativem Moment. Fiir weitere Einwirkungskombinationen wird
der Schock Isokorb® XT Typ F empfohlen.

= Die Mindestbetonfestigkeit fiir Schock Isokorb® Typ A betrégt bristungsseitig und deckenseitig C25/30.

= Fiir die schnelle und optimale Planung steht die Bemessungssoftware Attika-Tool zur Verfligung unter:
www.schoeck.com/anfrage-digitale-loesungen/de
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Schack Isokorb® XT Typ A

Dehnfugenabstand | Randabstinde

Maximaler Dehnfugenabstand

Im auBenliegenden Bauteil sind Dehnfugen anzuordnen. Malgebend fiir die Lingendnderung aus Temperatur ist der maximale
Abstand e, der AuRenkanten der duRersten Schick Isokorb® Typen. Hierbei kann das AuBenbauteil tiber den Schock Isokorb® seit-
lich tiberstehen.

Bei Fixpunkten wie z. B. Ecken gilt die halbe maximale Lange e, vom Fixpunkt aus.

Die Querkraftiibertragung in der Dehnfuge kann mit einem langsverschieblichen Querkraftdorn, z. B. Schock Stacon®, sicherge-
stellt werden.

Attika / Briistung 2 x Schack Stacon® -/ Dehnfuge

XTTyp A XTTypA XTTypA XTTypA XTTypA
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Abb. 331: Schick Isokorb® XT Typ A: Dehnfugenanordnung

Schack Isokorb® XT Typ A MM1, MM2

Maximaler Abstand bei e, [m]
Dammkérperdicke [mm] 120 23,0
H Randabstinde

Der Schock Isokorb® muss an der Dehnfuge so angeordnet werden, dass folgende Bedingungen eingehalten werden:
= Fiir den Abstand des Dammkaérpers vom Rand der Briistung bzw. der Dehnfuge in der Briistung gilt: ez > 10 mm.

= Fiir den Abstand des Dammkorpers vom Rand der Decke gilt: ez > 60 mm.

= Fiir den Abstand des Anschlussbiigels vom Rand der Decke in der Decke gilt: ez > 100 mm.

= Die Randabstande in Decke und Briistung kdnnen unterschiedlich gewahlt werden.

250

Briistung

120

Decke

2160

Abb. 332: Schéck Isokorb® XT Typ A: Ansicht Randabstdnde

230 Technische Information Schéck Isokorb® XT fiir Stahlbetonkonstruktionen/DE/2022.2/Oktober



Schock Isokorb® XT Typ A

Produktbeschreibung
160-250 Attika Attika
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Abb. 333: Schock Isokorb® XT Typ A-MM1: Produktschnitt Abb. 334: Schock Isokorb® XT Typ A-MM1: Produktansicht
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Abb. 335: Schéck Isokorb® XT Typ A-MM2: Produktschnitt Abb. 336: Schick Isokorb® XT Typ A-MM2: Produktansicht

H Produktinformationen

= Mindestbreite der Briistung oder Attika By, = 160 mm, Mindestdeckenhéhe hy,i, = 160 mm beachten.
= Download weiterer Grundrisse und Schnitte unter cad.schoeck.de

= Die Betondeckung des Anschlussbiigels sollte mindestens 35 mm betragen.

Technische Information Schéck Isokorb® XT fiir Stahlbetonkonstruktionen/DE/2022.2/Oktober 231

XT
Typ A

Stahlbeton - Stahlbeton



XT
Typ A

Stahlbeton - Stahlbeton

Schack Isokorb® XT Typ A

Betondeckung | Brandschutzausfiihrung

Betondeckung

Die Betondeckung CV des Schdck Isokorb® XT Typ A variiert in Abhdngigkeit von der Breite der Briistung. Da fiir die Bewehrung
der Briistung im Bereich des Schock Isokorb® ausschlieRlich nichtrostende, gerippte Betonstahle verwendet werden, besteht kein
Korrosionsrisiko. Daher ist auch bei einer Expositionsklasse XC4 eine Betondeckung im Bereich des Schock Isokorb® XT Typ A von

CV = 25 mm ausreichend.

Schock Isokorb® XT Typ A MM1, MM2

Betondeckung bei
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250

Isokorb® Breite [mm]

Produktausfiihrung bei Brandschutzanforderung

CV [mm]

30
35
40
45
30
35
40
45
50
55

160-250

120

Briistung

@,

Decke

120

Briistung

Decke

Abb. 337: Schock Isokorb® XT Typ A-MM2 bei REI120: Produktschnitt; Brand-

schutzplatten seitlich

H Brandschutz

Abb. 338: Schick Isokorb® XT Typ A-MM2 bei REI120: Produktansicht; Brand-
schutzplatten seitlich

= Wird die Brandschutzbezeichnung (-REI120) bei der Bestellung weggelassen, wird standardmaRig ohne Brandschutz (-R0) aus-

geliefert.
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Bauseitige Bewehrung

Schock Isokorb® XT Typ A
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Abb. 339: Schock Isokorb® XT Typ A: Bauseitige Bewehrung innenliegend

Abb. 340: Schock Isokorb® XT Typ A: Bauseitige Bewehrung auflenliegend
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Schack Isokorb® XT Typ A

Bauseitige Bewehrung

Vorschlag zur bauseitigen Anschlussbewehrung
Angabe der bauseitigen Bewehrung fiir Schock Isokorb® bei einer Beanspruchung von 100 % des maximalen Bemessungsmo-
ments und der Querkraft bei C25/30. Der erforderliche Bewehrungsquerschnitt ist abhdngig vom Stabdurchmesser der Stahlstab-

bzw. Mattenbewehrung.

Schack Isokorb® XT Typ A MM1

Decke (XC1) Betonfestigkeitsklasse > C25/30
Briistung (XC4) Betonfestigkeitsklasse > C25/30

Bauseitige

Bewehrung ort

Ubergreifungsbewehrung

Pos. 1 mit @8 [cm?/Element] 0,68 1,72
Pos. 1 mit @10 [cm?/Element] . 0,68 1,72
- deckenseitig

Pos. 1 mit @12 [cm?/Element] 0,77 1,96

Ubergreifungslange |, [mm] 588 588

Stabstahl langs der Dammfuge

Pos. 2 G 128 128
briistungsseitig

Werkseitig mitgelieferte Anschlussbiigel

Pos. 3 deckenseitig 228 428

Konstruktive Randeinfassung

Pos. 4 deckenseitig 226 206

Biigel als Aufhdngebewehrung

Pos. 5 . . 236 236

. . " briistungsseitig

Ubergreifungslange l, [mm] 200 332

Ubergreifungsbewehrung

Pos. 6 [cm?/Element] } - 0,68 1,51

. - - briistungsseitig

Ubergreifungslange lo [mm] 200 332

H Info bauseitige Bewehrung

= Alternative Anschlussbewehrungen sind méglich. Fiir die Ermittlung der Ubergreifungslange gelten die Regeln nach
DIN EN 1992-1-1 (EC2) und DIN EN 1992-1-1/NA. Eine Abminderung der erforderlichen Ubergreifungslange mit mes/mgq ist zu-

lssig.

= Fiir die ab Werk mitgelieferten Anschlussbiigel aus Betonstahl ist in der Deckenplatte die obere Betondeckung ¢, abhangig von

der Expositionsklasse zu wahlen.

= Bei den Schock Isokorb® Breiten B=160, 200 ist die Betondeckung CV < 35 mm. Die bauseitige Bewehrung ist daher innerhalb

der Zug-/Druckstabe anzuordnen.
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Schock Isokorb® XT Typ A

Bemessungsbeispiel

Bemessungsbeispiel

Gegeben: Beton Decke (25/30
Beton Briistung (25/30

Brustung B =200 mm
hs =1,00m

Belastung:

Eigengewicht und Ausbau g =6 kN/m

Wind Wi = 0,8 kN/m?

Holmlast Ok =1,0 kN/m

Gewdhlt: Schdck Isokorb® XT Typ A-MM2 B = 200 mm

Abstand ayre = 2,00 m
Einwirkung pro Schock Isokorb®
NEd,z = Ya* Gk * Aprov

Nq. =1,35-6 kN/m+ 2,00 m = 16,2 kN

VEd,x =- (YQ cW e hg+ Yo lIJU ° qk) * dprov

Vegx =-(1,5-0,8kN/m2+1,00m +1,5-0,7 - 1,0 kN/m) - 2,0 m = - 4,5 kN

Meay = (Yo Wi - h%/2 + Yo Yo * Q- hs) * aproy

Meq, =(1,5-0,8kN/m?-1,0m?/2+15 -0,7-1,0kN/m-1,0m) -2,0m=3,3kNm
Hinweis: Fir den Nachweis mit gewahltem oder vorgebenem Abstand ist eine Bemessungsvariante ausrei-

chend. Alternativ reicht der Nachweis der maximalen Achsabstande Seite 226.
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Schack Isokorb® XT Typ A

Bemessungsbeispiel

Bemessungsvariante A
Bemessungsdiagramm

+7,0

XT Typ A-MM2: Vigy = £7,1

65T —F—— XT Typ A-MML: Vg, = £5,9
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+6,0 —
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} XT Typ A-MM1 (B

+2,0

+1,5

+1,0

+0,5

+0,0
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28
Nig [kN/Element]

30

Der Punkt (Neg; Meay) = (16,2 kN; 3,3 kNm) liegt unterhalb der Linie des Schock Isokorb® XT Typ A-MM2 (B = 200-250).
Damit ist der Nachweis erbracht.
Querkrafttragfahigkeit Virax =-7,1kN

= Vegx = 4,5 kN € Vigy =-7,1kN = NW o.k. v/

Bemessungsvariante B

Interaktionstabelle Mggy =+ 5,49 KNm bei Ngq, = 20 kN
= Megy = 3,3 KNm < Mggy = + 5,49 kNm — NW o.k. v/
Neg, = 16,2 kN < Ny, = 20 kN = NW o.k. v
Querkrafttragfahigkeit Veax=-7,1 kN
= Veax=-4,5kN < Vgx =-7,1kN = NW o.k. v
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Schock Isokorb® XT Typ A

Schock Combar® Fertigteil-Montagestiitze

Kopf PE-Hiilse Combar® Stab

S YTTTTTTITTTTTTTTT T
ITNININUNINGNINININININ]

Abb. 341: Schéck Combar® Fertigteil-Montagestiitze: Combar® Einzelkopfbolzen mit Hiilse

Schock Combar® FT - Zubehor L650 L850

Stabldnge [mm]

Bestiickung bei

650 850
Durchmesser [mm] 25 25
Max. Belastung pro Stiitze [kN] 30 30
Max. freie Lange [mm] 500 500
Min. Verankerungslange FT [mm] 250 250
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Abb. 342: Schock Combar® Fertigteil-Montagestiitze: Planungsmafle
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Schack Isokorb® XT Typ A

Schock Combar® Fertigteil-Montagestiitze

Fertigteilattika /
Fertigteilbriistung

Fertigteilattika /
Fertigteilbriistung

|
|
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Abb. 343: Schdck Combar?® Fertigteil-Montagestiitze: Einbau einer Fertigtei- ~ Abb. 344: Schock Combar® Fertgteil-Montagestiitze: Einbau einer Fertigtei-
lattika; Schnitt lattika; Ansicht

I Produkt

= Die Schock Combar® Fertigteil-Montagestiitze kann nur kurzfristig im Bauzustand die angegebene Belastung aufnehmen.

= Die Schock Combar® Fertigteil-Montagestiitze ist nur in Verbindung mit dem Schock Isokorb® XT Typ A einsetzbar und fiir alle
Feuerwiderstandsklassen verwendbar.

= Die Hiilse ist konstruktiv erforderlich und wird in die Decke einbetoniert (Vermeidung von Zwang zwischen Fertigteil und De-
cke).

Anwendungsbereich

£ Combar® Fertigteil-Monta- S Combar® Fertigteil-Monta
= / gestiltze Fertigteil-Briistung gestﬂtze\

£
€ e
8 || I N XT Typ A I
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Abb. 345: Schick Isokorb® XT Typ A mit Combar® Fertigteil-Montagestiitze: Randabstinde und Mindesteinbindeldnge in der Fertigteilbriistung

H Fertigteilbriistung/Fertigteilattika

= Gesamtgewicht < 60 kN (30 kN/Combar® Fertigteil-Montagestiitze)
= Gesamtlange < 8,0 m

= Dicke 2 150 mm

= Betonfestigkeitsklasse > C25/30

= Bewehrung innen und aulen

= Anzahl Schock Combar® Fertigteil-Montagestiitzen pro Fertigteil < 2
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Schack Isokorb® XT Typ A

Schock Combar® Fertigteil-Montagestiitze | Einbauanleitung

Einbau Fertigteilbriistung/Fertigteilattika

/ \

N T —

Abb. 346: Schick Isokorb® XT Typ A mit Combar® Fertigteil-Montagestiitze: Abb. 347: Schick Isokorb® XT Typ A mit Combar® Fertigteil-Montagestiitze:
Einheben der Fertigteilattika Fixieren der ausgerichteten Fertigteilattika

H Einbau

= Die Hiilse gehdrt zum Produkt.

= Attika einhdngen.

= Attika an Einbaupunkt stellen und Hohe mit Ausgleichsplattchen ausrichten.
= Mit Schraubzwingen fixieren.

= Anschlussbiigel einbauen.

H Einbauanleitung
Die aktuelle Einbauanleitung finden Sie online unter:
www.schoeck.com/view/5155
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Schack Isokorb® XT Typ A

Checkliste

Sind die Einwirkungen am Schock Isokorb® Anschluss auf Bemessungsniveau ermittelt?

Il
[ Ist der maximale Abstand der duBersten Schock Isokorb® Typen infolge von Dehnungen im AuBenbauteil eingehalten?
1 Ist die jeweils erforderliche bauseitige Anschlussbewehrung definiert?

C

Sind die Anforderungen hinsichtlich Brandschutz geklart und ist der entsprechende Zusatz in der Schick Isokorb® Typenbe-
zeichnung in den Ausfiihrungsplanen eingetragen?
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